
CNF CNC CB

Métodos de caracterización de nanocelulosas

Caracterización mediante análisis elemental (p.ej., XPS, EDS, ICP, CHNS-O…) 
Composición (p.ej., lignina, hemicelulosa, extractivos…)
Caracterización morfológica mediante microscopía (p.ej., AFM, SEM, TEM…)
Caracterización de la carga superficial (p.ej. DC, ZP, valoración conductimétrica…)
Propiedades reológicas (p.ej., comportamiento reológico, viscosidad…)
Propiedades mecánicas (p.ej., Módulo de Young (GPa), resistencia a la tracción (MPa)...) 
Propiedades térmicas (p.ej., TGA)

Dimensión (longitud, ancho)

Rendimiento nanofibrilación

Transmitancia

Grado de polimerización

Retención de agua 

Punto de gel

Dimensión (longitud, ancho)

Índice de cristalinidad (p.ej., 

XRD, ssNMR, FT-Raman…)

Estado de aglomeració/ 

agregación (p.ej., AFM, DLS…)

Pureza

Dimensión (longitud, ancho)

Rendimiento del proceso

Tipo de reactor

Furente de N, C

Productividad
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